




Наименование		  Значение
показателя	 «Анита-40»	 «Анита-40Н»

Коэффициент трения  
при смазке морской водой	 0,006		  0,006

Плотность, г/см3	 1,8—2,0	 1,9—2,2

Предел прочности на сжатие, 
МПа, не менее	 50		  45

Твердость, Н/мм2	 85		  80




